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BERICHT OBER DIE UNTERSUCHUNG VON MINERALSTOFFEN
S 544/95

Prifungsantrag: An einem Gemisch 0/45 mm sind Korngrofenverteilung
und Wasserdurchldssigkeit zu bestimmen sowie ein
Proctorversuch und ein Frost-Tau-Wechsel durchzu-
filhren, um die Eignung des Gemisches als Frost-
schutzmaterial zu lberpriifen.

Antragsteller : Quarzsand- und Kiesgrube Hett GmbH, KirdorferstraBe 5
61350 Bad Homburg v. d. H.

Werk : Werk 1 (Auf dem Koppel) 61191 Rosbach v. d. H.

Gesteinsart Kies

Tag der

Probenahme : 06. November 1995

Teilnehmer an
der Probenahme: Werk: Herr Hett

LfB : Herr Eckardt

1. UNTERSUCHUNGEN UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
Die Untersuchungen erfolgten nach den in RG Min, TL Min und DIN 4226

vorgesehenen Untersuchungsverfahren sowie den jeweils gliltigen Tech-
nischen Priifvorschriften.

1.1 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel (DIN 52 104 Teil 1, Verfahren N)
0/45 Frostschutz (FSS)

Der Frost-Tau-Wechselversuch am Anteil > 0,063 mm ergab nach
10 Frost-Tau-Wechseln einen Anteil < 0,063 mm von: 0,7 Gew.-%

Anteil < 0,063 mm vor Frostversuch 5,0 Gew.-%

Summe < 0,063 mm 3 5,7 Gew.-%
- So0ll: s 6,0 Gew.-%

Verteiler: Antragsteller

Ein Anspruch auf weitere Aufbewahrung der Proben besteht nicht. Die gekiirzte oder auszugsweise Wiedergabe
oder Vervielfdltigung dieses Berichts sowie die Verwendung zu Werbungszwecken bediirfen der Genehmigung
der Priifstelle.









